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Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  
integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
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Empresa Interessada  : HD SINALIZAÇÕES LTDA  
                         Rua Empreendedor, 810 – São Caetano – Arroio do meio/RS. 
                              

Pedido de Ensaio       : 23.345 
 
 

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE TACHAS  
                                      
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 
FABRICANTE.........................................:   HD SINALIZAÇÕES LTDA 

MARCA....................................................:   HD SINALIZAÇÕES LTDA 

QUANTIDADE INSPECIONADA..........:  02  Amostras  1/4 Galão  
 

QUANTIDADE DE AMOSTRAS...........:   02  Amostras  1/4 Galão  
 

DATA/INSPEÇÃO...................................:  01/09/2025 – Entregue no Laboratório 
 

LOTE.........................................................:  Não consta 
 

METODOLOGIA APLICADA................: Conforme Especificação Técnica do Cliente. 
 

RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

 

Parâmetros 
 

Especificado 
 

 

Valores Encontrados 

Gel Time, minutos Máximo 8 6,5 
Viscosidade Daniel Flow Mínimo 17 25 

Tempo de secagem Total, minutos Máximo 25 21 
Massa Especifica,  g/cm3 Mínimo 1,45 1,90 

Resistência ao destacamento, kgf Mínimo 3000 7690 
 

 

Aspecto 
 

Homogênea e isento de sujeiras Apresentou aspecto homogêneo e sem 
presença de sujeiras, com pequenos grumos 

Nota: Para a realização dos ensaios foi utilizado catalisador, na proporção de 2% 
 

LAUDO 
A amostra ensaiada  atende a Especificação Técnica Do Cliente, quanto aos parâmetros ensaiados. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-112-Rev.00 
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de ( 22 ± 2 )ºC e umidade relativa de ( 55 ± 10 )% 
 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 01 a 10 de Setembro de 2025. 
                                                                             Emissão do Relatório: Mairiporã, 10 de Setembro de 2025. 
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